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Akkreditierungsumfang lt. Urkunde
Norm Ausgabe

Änderungen, gemäß DAkkS Kategorie III
bzw. Kategorie A Freigabedatum

Zugversuch
DIN EN ISO 6892-1 2020-06
ASTM E8/E8M 2022
ASTM A370 2021 2022 12.09.2023
ASTM A770/A770M 2003 2018 21.11.2018
DIN EN ISO 4136 2022-09
GOST 6996 1966
GOST 1497 1984
GOST 10006 1980

Warmzugversuch
DIN EN ISO 6892-2 2018-09
ASTM E21 2020

Kerbschlagbiegeversuch
ASTM A370 2022
ASTM E23 2018 2023a 20.11.2023
DIN EN ISO 148-1 2017-05
DIN EN ISO 148-1, Beiblatt 1 2014-02
GOST 6996 1966
GOST 9454 1978

Härteprüfung
DIN EN ISO 6506-1 2015-02
DIN EN ISO 6507-1 2018-07 2024-01 23.01.2024
DIN EN ISO 6508-1 2016-12
DIN EN ISO 642 2000-01
ASTM E10 2018 2023 13.09.2023
ASTM E18 2022
ASTM E384 2022
ASTM A255 2020

Biegeversuch
ASTM A335/A335M 2022 2023 12.09.2023
DIN EN ISO 7438 2021-03
DIN EN ISO 5173 2012-02 2023-05 16.06.2023
GOST 6996 1966
ASTM A370 2022
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Aufweitversuch
DIN EN ISO 8493 2004-10
GOST 8694 1975

Ringaufdornversuch
DIN EN ISO 8495 2014-03

Ringfaltversuch
DIN EN ISO 8492 2014-03
GOST 8695 1975
ASTM A370 2022

Ringzugversuch
DIN EN ISO 8496 2014-03

Druckversuch
DIN 50106 2016-11 2023-02 13.03.2023
ASTM E9 2019

Fallgewichtsversuch
DIN EN 10274 1999-07
API RP 5L3 2014-08
ASTM E436 2003 2021 06.10.2021
GOST 30456 1997
ASTM E208 2020
SEP 1325 1982-12

Bruchmechanische Versuche
BS 7448-1 1991-12
ASTM E1290 2008
ISO 12135 2021-07
DIN EN ISO 15653 2018-06

Oberflächenprüfung
DIN EN ISO 4288 1998-04
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Metallographie
DIN EN ISO 3887 2018-05 2023-12 23.01.2024
DIN EN ISO 643 2020-06
DIN EN ISO 945-1 2019-10
DIN EN ISO 10247 2017-09
DIN 50602 1985-09
ISO 4967 2013-07
ASTM E45 2018
ASTM E381 2022
ASTM E112 2013 2021 30.08.2022
ASTM E1181 2002 2023 12.09.2023
SEP 1520 1998-09
GOST 5639 1982
GOST 5640 1968
GOST 1778 1970
VdTÜVMB WERK 1272 2011-10

Folgende Hausverfahren sind in der Akkreditierungsurkunde ebenfalls aufgeführt, unterliegen jedoch nicht der 
Flexibilisierung gemäß Kategorie III bzw. Kategorie A.

Metallographie Hausverfahren
A 4.4.01 Rev. 2
A 4.4.02 Rev. 4

Emissionsspektrometrie
A 4.4.04 Rev. 5

Stand Akkreditierungsurkunde: 01.11.2023


